
Архангельск   (8182)63-90-72   
Астана   (7172)727-132   
Астрахань   (8512)99-46-04   
Барнаул   (3852)73-04-60   
Белгород   (4722)40-23-64   
Брянск   (4832)59-03-52   
Владивосток   (423)249-28-31   
Волгоград   (844)278-03-48   
Вологда   (8172)26-41-59   
Воронеж   (473)204-51-73   
Екатеринбург   (343)384-55-89  
Иваново   (4932)77-34-06 

Ижевск   (3412)26-03-58   
Иркутск (395)279-98-46 
Казань   (843)206-01-48   
Калининград   (4012)72-03-81   
Калуга   (4842)92-23-67   
Кемерово   (3842)65-04-62   
Киров   (8332)68-02-04   
Краснодар   (861)203-40-90   
Красноярск   (391)204-63-61   
Курск   (4712)77-13-04   
Липецк   (4742)52-20-81 
Киргизия  (996)312-96-26-47 

Магнитогорск   (3519)55-03-13   
Москва   (495)268-04-70   
Мурманск   (8152)59-64-93   
Набережные Челны  (8552)20-53-41   
Нижний Новгород  (831)429-08-12   
Новокузнецк  (3843)20-46-81   
Новосибирск   (383)227-86-73   
Омск   (3812)21-46-40   
Орел   (4862)44-53-42   
Оренбург   (3532)37-68-04   
Пенза   (8412)22-31-16 
Казахстан  (772)734-952-31 

Пермь   (342)205-81-47   
Ростов-на-Дону   (863)308-18-15   
Рязань   (4912)46-61-64   
Самара  (846)206-03-16   
Санкт-Петербург   (812)309-46-40   
Саратов   (845)249-38-78   
Севастополь   (8692)22-31-93   
Симферополь   (3652)67-13-56   
Смоленск   (4812)29-41-54   
Сочи   (862)225-72-31   
Ставрополь   (8652)20-65-13   
Таджикистан  (992)427-82-92-69 

Сургут   (3462)77-98-35   
Тверь   (4822)63-31-35   
Томск   (3822)98-41-53   
Тула   (4872)74-02-29   
Тюмень   (3452)66-21-18   
Ульяновск   (8422)24-23-59   
Уфа   (347)229-48-12   
Хабаровск   (4212)92-98-04   
Челябинск   (351)202-03-61   
Череповец   (8202)49-02-64   
Ярославль   (4852)69-52-93   
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ДВУОКИСЬ УГЛЕРОДА+КИСЛОРОД+АЗОТ (CO2+O2+N2) - СВАРОЧНАЯ СМЕСЬ 

 
 

Смесь газов для сварки, состоящая из двуокиси углерода, кислорода и азота – это одна из 
наиболее распространѐнных смесей, применяемых для работы с металлами. 
Оптимальность использования сварочных смесей обусловлена, прежде всего, стремлением 
к максимальной экономии во время проведения сварочных работ. Применение смесей 
позволяет минимизировать количество отходов, в частности, шлака, и делает финальный 
результат более аккуратным и красивым. Шов получается гладким и ровным. Кислород в 
составе смеси помогает справиться с устойчивыми к кислотам газами, а двуокись углерода 
облегчает процесс глубокой проплавки даже толстых листов стали. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГАЗОВОЙ СМЕСИ ДВУОКИСЬ 
УГЛЕРОДА+КИСЛОРОД+АЗОТ CO2+O2+N2 

Таким образом, в процессе работ происходит экономия сил, поскольку сварка требует 
меньшего усилия, и времени ввиду ускорения результата за счѐт газовых смесей. 

Баллоны специально созданные для транспортировки и хранения смесей. Баллоны 
проходят регулярную проверку на наличие утечек, а также покрываются специальным 
слоем краски и защитным веществом, препятствующим повышению давления внутри 
баллона. При перевозке смеси хранятся в надлежащем температурном режиме и не теряют 
своих свойств даже при длительной транспортировке.  
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